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GUIA DE RESISTENCIA QUIMICA DOS MATERIAIS PARA TUBU LACAO,
VEDACAO E OUTROS

Objetivo

Este documento tem como objetivo definir diretrizes e orientaces para a escolha
de materiais de tubulacdo, vedacao e outros dispositivos, para projetos de
Sistemas de Tratamento de Agua.

Consideracdes iniciais

A Tabela de Resisténcia Quimica deve ser utilizada de forma orientativa.
Mudancas na composicao dos materiais ou condigbes especiais de aplicacao
podem promover divergéncias. Os dados mostrados sao baseados em
informacdes disponiveis até o momento, entretanto podem ser revisados com
novas pesquisas e experiéncias.

Como referéncia, foram utilizadas as tabelas de resisténcia quimicas dos
seguintes fabricantes: ProMinent, Ferramentas Gerais, ASAHI, Gemu e George
Fischer. Em caso de conflito entre estes fabricantes, optou-se por escolher, entre
os resultados, o mais favoravel a seguranca, ou seja, 0 de menor resisténcia.
Para formulacdo do guia utilizou-se como referéncia o modelo proposto pela
George Fischer. Os dados em branco séo indisponiveis pelos fabricantes até o
momento.

Devido a falta de informacfes nas tabela pesquisadas, para a utilizacdo de
materiais para transporte das substancias abaixo, dever-se-ao ser consultados os
fabricantes das mesmas.

= Carvao ativado;

» Ortopolifosfato;

» Sulfato de Aluminio Ferroso;

»= Polimero de Acrilamida;

» Solucédo de Clorato de Sédio e Peréxido de Hidrogénio (Purate).

Classificacéo

Para a classificacdo da resisténcia dos materias adotou-se a seguinte
nomenclatura:

Resistente: +
Dentro dos limites aceitdveis de pressdo e temperatura o material é
insignificantemente ou nao afetado.
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Resistente condicional: O

A substancia transportada pode agredir o0 material ou causar expansao. Por isso,
a expectativa de uso do material deve ser curta, também levando em
consideracao a presséao e/ou temperatura. Recomenda-se consultar o fabricante.

N&ao resistente: -

O material ndo pode ser usado para transporte da substancia de nenhuma
maneira, nem mesmo sob condi¢cdes especiais.

Produtos Quimicos

A Tabela 1 cita os produtos quimicos mais utilizados pela Sanepar no processo de
tratamento de agua, assim como seus sinbnimos em portugués e inglés e suas

férmulas quimicas.

Tabela 1- Produtos Quimicos Normalmente Utilizados iela Saneiar

Soda

Washing Soda

) Acido Muriatico Hydrochloric Acid
1 Acido Cloridrico Solucédo aquosa de Hydrogen Chloride HCI
Cloreto de Hidrogénio  Muriatic Acid
Acido Hexafluossicato
) de Hidrogénio
2 | Acido Fluossilicico Acido Hexafluossilicico  Fluorsilicic Acid H,SiFg
Acido Hidrofluossilicico
Acido Silicoflu6ridrico
Acido Fertilizante
) Acido para Bateria
3 Acido Sulfarico Oleo Vitrial Sulfuric/Sulphuric Acid H,SO,
Sulfato de Hidrogénio
.- Soda Ash
4 Carbonato de Sddio Carbonato Sodico Sodium Carbonate Na,CO3

Tabela 1- Produtos Quimicos Normalmente Utilizados

(Continuacéao)

pela Sanepar

Carbono Ativado

C

A Carvéo Ativo Activated A~

9 Carvao Ativado Carbono Puro de Carbon/Charcoal/Coal c g c
Grande Porosidade

6 Cloreto de Sédio Sal de Cozinha Common Salt NaCl
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Carbono Ativado C
A Carvao Ativo Activated o~
il Carvéo Ativado Carbono Puro de Carbon/Charcoal/Coal c g c
Grande Porosidade
Sodium Chloride
Cloreto Férrico Ferr!c Chlorld(_a
- Ferric Trichloride
7 Cloreto Férrico Hexahidratado Hexahydrate FeCl
Percloreto de Ferro ron Chioride 8
Tricloreto de Ferro
Hexahydrate
8 Cloritode Sédio | = —mmeeeeee- Sodium Chlorite NaClO,
Chlorine
9 Cloro Gas Cloro Gas Liguefeito Chlorine Water Cl,
Solution of Chlorine
10 Di6éxidode Cloro | = —mceemeeee- Chiorine Dioxide Clo,
11 | Fécula de Mandioca Amido de Mandioca Cassava/Manioc |
Starch
Sodium Fluorosilicate
12 Fluossilicato de Sodio Silicofluoreto de Sodio | Sodium Silica Fluoride Na,SiFg
Sodium Silicofluoride
Cal
13 Hidroxido de Calcio Hidratada/Apagada/Exti Calcium Hydroxide Ca(OH),
nta/Quimica
Soda Caustica Liquida | Caustic Soda
14 Hidroxido de Sodio (50%) ou em Escamas | Sodium NaOH
(99%) Hydrate/Hydroxide
\ 15 Hipoclorito de Sédio Clorox Sodium Hypochlorite NaClO
‘ 16 Ortopolifosfato ~  mmemeeeeee Orto-Polyphosphate

Tabela 1-

Produtos Quimicos Normalmente Ultilizados

pela Sanepar

(Continuaiéo )

Cloreto Basico de
: - Aluminio . -
Policloreto de Aluminio . Poli Aluminium Aln(OH)mMCI
17 PAC Clo_reto _de Aluminio Chloride 3n-m
Polimerizado
Cloreto de Polialuminio
18 Polimero de Acrilamida =~ - e e
Solucao de Clorato de
19 Sddio e Peroxido de Purate | e e
Hidrogénio
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\ NOME SINONIMO INGLES FORMULA
20| Sulfato de Aluminio Sulfato de Aluminio Aluminium Sulphate Al2(S04)3
Isento de Ferro
21 Sulfato de Aluminio Alimen de Papeleiro gﬁirlﬁ;\;ummlum AlL,O; +
Ferroso Trisulfato de Aluminio P Fe,O4

Papermaker's Alum

Materiais Usuais para Tubulagéo, Vedacgao e Outros

A Tabela 2 especifica os materiais para o transporte destes produtos no que se
refere aos nomes usuais e comerciais, sinbnimos em inglés e portugués.

Os materiais constantes nessa tabela e suas caracteristicas basicas de
resisténcia quimica sao:

= CPVC: Resistente a maioria dos acidos, lixiviagdo, solugédo salina e
solugcdes organicas misciveis em agua. Sem resisténcia a hidrocarbonetos
aromaticos e clorados, ésteres e cetonas. Aplicagdo anéloga ao PVC,
porém, resistente a temperaturas mais altas;

» PE: Resistente a soluc¢des hidratadas de &cidos, élcalis e sais, bem como a
um grande numero de solventes organicos. Improprios para concentrados
acidos oxidantes;

» PP: Resistente as solu¢des diluidas de acidos, lixiviacdo e salmoura, assim
como para um grande numero de solventes organicos. Nao indicado para
acidos oxidantes concentrados, benzinas e hidrocarbonetos clorados;

» PVC: Resistente & maioria dos acidos, lixiviagdo, solucao salina e solucfes
organicas misciveis em agua. Sem resisténcia a hidrocarbonetos
aromaticos e clorados, ésteres e cetonas;

= PVDE: Altamente resistente a maioria dos acidos e alcalis inorganicos,
hidrocarbonetos alifaticos e aromaticos, acidos organicos, alcoois,
solventes halogenados (compostos contendo flaor, cloro, bromo, iodo e
astatinio). E atacado pelo acido sulfirico fumegante, élcalis quentes e
concentrados e sodio metalico;

» UPVC: Resistente a solucdes de &cidos, alcalis, sais e componentes
organicos dissolvidos em agua. Nao resiste a hidrocarbonetos aromaticos
nem clorados;

» CR: Boa resisténcia a acidos diluidos e alcalis em geral. Boa resisténcia a
solventes alifaticos. Excelente contra a oxidagcdo e envelhecimento.
Resisténcia fraca contra combustivel e hidrocarbonetos aromaticos. Muito
boa resisténcia a abrasao;

= CSM: Resistente a grande maioria dos acidos, alcalis e sais. Excelente
resisténcia a oxidagdo, ozodnio, envelhecimento. Razoavel resisténcia a
Oleos e graxas. Sem resisténcia a cetonas, hidrocarbonetos aromaticos e
clorados. Boas propriedades mecanicas;

= EPDM: Resisténcia a intempéries. Indicado especialmente para produtos
qguimicos acidos. Nao apropriado para 6leo e gorduras;
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= FPM: Excelente resisténcia a acidos (a melhor entre os elastémeros),
oxidagdo, ozbnio, hidrocarbonetos alifaticos e aromaticos, alcoois. Fraco
para oxigenados como cetonas ou contra solventes de laca. Nao indicado
para alguns alcalinos. Boas propriedades mecéanicas e excelente para
temperaturas mais altas;

= |IR: Excelente contra a permeabilidade de gases. Boa resisténcia a acidos
diluidos e oxidacédo. Fraca resisténcia a hidrocarbonetos e 6leos;

» NBR: Excelente resisténcia para 6leos, mas nao resistente contra agentes
oxidantes, a resisténcia aos 6leos é proporcional ao conteudo de acrilo-
nitrila;

= PA: Boa resisténcia contra acidos diluidos, alcalis, hidrocarbonetos,
alifaticos e aromaticos. Consideravel resisténcia a compostos alifaticos e
aromaticos halogenados. Inerte a grande maioria dos ésteres e Oleos.
Fraca estabilidade perante aldeidos e cetonas. Instavel aos alcoois, fendis
e acidos carboxilicos;

» PSU: Resistente a varios acidos organicos e inorganicos, alcalinos,
solugbes salinas, alcoois, hidrocarbonetos, alifaticos. Sem resisténcia a
hidrocarbonetos aromaticos e clorados, 6leo de parafina, éster, cetonas;

» PTFE: Resistente a quase todos os produtos quimicos nas condi¢des de
temperatura onde € estavel, exceto a metais alcalinos fundidos e alguns
compostos fluorados as altas temperaturas;
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Tabela 2- Materiais de Tubulacdo, Vedacao e Outros

Cloreto de Polivinil . .
1 CPVC Clorado Chlorinated Polyvinyl | —-=-m-mmo-
> PE Polietileno de Alta High Density
Densidade Polyethylene
T 3 PP Polipropileno Polypropylene ~ —emememeee-
U
B Cloreto de Polivinil . S
U 4 PVC Poli Cloreto de Vinila Polyvinyl Chloride
L
é 5 PVDF Fluoreto de Polivinilideno  Polyvinylidene Fluoride SYGEF
A T
Cloreto de Polivinil ndo -
O 6 UPVC Plastificado Slr?l?a;\if: Ci:ze dPolwinvl | T
E PVC Rigido P yviny
1 CR Borracha Neoprene Chloroprene Rubber NEOPRENE
> CSM Polietileno Chlorine Sulphonyl HYPALON
Clorossulfonado Polyethylene
\% Borracha Etileno Ethylene Propylene
E 3 EPDM Propileno Diene MOnomer
D Etileno Propileno Dieno  Ethylene Propylene
A Monbémero Rubber
G
A Borracha Fluorada .
o 4 FPM Eluor Elastémero Fluorine Rubber VITON
Borracha Butil Butyl Rubber
5 IR Copolimero Isobutileno-  Isobutylene Isoprene | ---------—-
Isopreno Rubber
\% Borracha Nitrilica
E 6 NBR Copolimero Acrilonitrila-  Nitrile Rubber | —smemeeee
D Butadieno
A . . .
c 7 PA Poliamida Polyamide | —emeeeeeee
é 8 PSU Polisulfona Polysulphone s
‘ \ 9 PTFE Politetrafluoretileno Polytetrafluorethylene TEFLON
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Resisténcia Quimica dos Materiais

A Tabela 3 Classifica os materiais conforme sua resisténcia ao material
transportado, de acordo com critérios de classificagdo exibidos no item
Classificacao.

Tabela 3- Resisténcia do Materiais de Tubulacdo, Ve dacao e Outros
SUBSTANCIA TRANSPORTADA RESISTENCIA QUIMICA DOS MATERIAIS
Tubulagdo e Outros Vedagéo

Concentragao
Temperatura (°C
1-CPVC

2- PE

3- PP

4- PVC

5- PVDF

6- UPVC
1-CR

2- CSM

3- EPDM

4- FPM-Viton
5- IR

6- NBR

7- PA
8- PSU
9- PTFE

Nome Formula

1- Acido Cloridrico HCl

ol
X

288

+ +

O + + +
O + +

+ + + + + +
o]

+

+ + + +
+ + + +
+ + + +
o]

10% 20 +

[o2]

o

+
OO + +

o +
+ + + +
+ + + +
+ + + +

100
120

+ + 4+ + + +

25% 20
40
60
80
100
120

+ + + +
+ + + +
O+ + + + +
OO0 + + +
+ + + + + +

30% 20 |+
40 +
60 +
80

100

+
+
+
+

o +
+ + + 4+ +
o
(@]

o
(@]

+

+ OO0

35% 20
40
60
80

100

120

O + + +
+
o
O+ + + + +
O +
[Ne)
o
+ 4+ + + + +

38% 20
40
60
80

100

120

OO0 + +
O + + +
+

+ O

(@]

+ + + + + +

OO+ + + +
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)

SUBSTANCIA TRANSPORTADA RESISTENCIA QUIMICA DOS MATERIAIS

Tubulacdo e Outros Vedacdo
=

Concentracao
Temperatura (°q
1- CPVC

2- PE

3- PP

4- PVC

5- PVDF

6- UPVC

1- CR
2-CsSM

3- EPDM

4- FPM-Vito
5-1IR

6- NBR

7- PA

8- PSU

9- PTFE

Nome Formula

2- Acido Fluorssilicico H,SIF, 3

B
=3
B
o O
+
+ +
(@)
+
(@)
(@)
o

o2
=)
+ + + + +

100
120

50% 20
40
60
80
100
120

o o + +
o + + +
+ + + + + +
+

+ + + +

+ + + +

o + + +
+ + + + +
+ + + +

O O o +
+ + + + + +

3- Acido Sulfdrico H,SO, 10% |20
40
60
80
100
120

+ + + +
+ + + +
+ + + + + +
+
O + + +
o + + +
+ + + +
+ + + + + +
O + + +
o + + +
+ + + + + +

30% 20
40
60
80
100
120

+ + + +
+ + + +
+ + + + + +
O + +

O + + +
O + + +
+ + + + + +
O + + +
O + + +
+ + + + + +

3- Acido Suifdrico 40% | 20 4]+
40 + |+ +
60 +1+]0
80
100
120

+ + + + + +
O O + +
O + + +
O + + +
O + + +

o

50% 20
40
60
80
100
120

+ + + +

+ + + +
o

O + + +

O + + +

O + + +

O O O +

+ + + + + +
O + + + + +
+ + + + + +
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SUBSTANCIA TRANSPORTADA RESISTENCIA QUIMICA DOS MATERIAIS

C)

Tubulacdo e Outros Vedacéo
=

Concentracao
Temperatura (°C
1- CPVC

2- PE

3- PP

4- PVC

5- PVDF

6- UPVC
1-CR

2-CSM

3- EPDM

4- FPM-Vito
5-1IR

6- NBR

7- PA
8- PSU
9- PTFE

Nome Formula

60%

o O BN
o O O o
o + + +
+ + + +
+

o o +
+

o + +

100
120

O + + + + +
Oo0O0 + + +
+ 4+ + + + o+

70% 20
40
60
80
100
120

o + + +
O + + +
O + + + + +
OO + + + +
O + + + + +

80% 20
40
60
80
100
120

o + +

O O OO
OO + + + +
O + + + + +

90% 20 0]
40
60
80
100
120

oNeoNeNe]
O + + + +
O + + + + +

93% 20
40
60
80
100
120

O OO +
O OO + +
O + + + +
[eNe]
o
O O + +
O + + + + +

94% 20 | +
40
60 | O
80
100
120

o
o

O OO o
OO + + +
o
O O O +

O + + + + +
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)

SUBSTANCIA TRANSPORTADA RESISTENCIA QUIMICA DOS MATERIAIS

Tubulagdo e Outros Vedacéo
=

Concentracao
Temperatura (°(
1- CPVC

2- PE

3- PP

4- PVC

5- PVDF

6- UPVC

1- CR

2-CsM

3- EPDM

4- FPM-Vito
5-1IR

6- NBR

7- PA

8- PSU

9- PTFE

Nome Formula

95% 20

+
o
+
.
+

~
o
o
[eNe]
(@)

[0e]
o
OO0 + + +

100
120

O + + + + +

96% 2010
40 | O
60 | - 0
80
100
120

+ +
O OO o +
O O
o

O + + + + +

3- Acido Sulfdrico 97% | 20 0
40
60
80
100
120

98% 20 -
40 | O 0
60
80
100
120

o
o

OO + + + +

100% | 20
40
60
80
100
120

+ +

4- Carbonato de Sédio Na,CO, 20
40
60
80
100
120

+ + + +

+ + + + o+
O O
+

+ + + + + o+
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SUBSTANCIA TRANSPORTADA ~ RESISTENCIA QUIMICA DOS MATERIAIS
o < Tubulag&o e Outros Vedacéo
= g 0 wlo s|2 W
o o | > o> 20> x T
0 o lajwlal>>alrnla|algld < oF
) g gOD.D.D.D.DOOLLILL:ZD.D.D.
Nome Formula 0 Flalaloltw/oldlaolt/wlo/Nola
5- Carvdo Ativado Consultar fabricante
6- Cloreto de Sadio NaCl Saturado | 20 | + 44 R
40 | + + 4+ [+ [+ |+ ] 4
60 | + +]0|+ [+ [+ |+ ] 4
80 | + + + O|0|+|+|+|0|+|0]|+
100 + 0/+|0 +
120
7- Cloreto Férrico FeCl, Todas | 20 . e
40 4|+ ]+t
60 + ]+ + [+ ]+
80 + + R
100 + +
120 +
8- Clorito de Sodio NaClO, Dilido |20 | - |[+|+|0|+| -0/ 0| |0O|O|- |+ |+
40 + + 0 0
60 0] +
80 +
100 0
120
9- Cloro Gas Cl, Ligtiefeito | 20 | + +| o+ +
40 + |+ +
60 | O +|0 +
80 + +
100 + +
120 + +
10 - Di6xido de Cloro Clo, 20 | + 0 ++ +
40 | O - + o+ +
60 | O +]0 +
80 + +
100 +
120 +
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)

SUBSTANCIA TRANSPORTADA RESISTENCIA QUIMICA DOS MATERIAIS

Tubulacdo e Outros Vedacdo
[«

Concentracéao
Temperatura (°Q
1- CPVC

2- PE

3- PP

4- PVC

5- PVDF

6- UPVC
1-CR

2- CSM

3- EPDM

4- FPM-Vito
5- IR

6- NBR

7- PA
8- PSU
9- PTFE

Nome Formula

11- Fécula de Mandioca Solugdo | 20
Aguosa | 40

+
+ +
+

o)
S
+ + + + +

100
120

11- Fécula de Mandioca Xarope | 20
Comercial | 40
60
80
100
120

+ + + + +
+ + + + +
+ + + + +
+ + + + +
+ + + + +
+ + + + +
+ + + + +

O + +

12 - Fluossilicato de Sédio Na,SiF, 20 | +
40
60
80
100
120

+ + + +
O + + + + +

O + +
+ + + + + +

13 - Hidréxido de Calcio Ca(OH), Saturado | 20
40
60
80
100
120

o + + +
O + + + +
O + + +
o + + +
+ + + +

+ + + +

+ + + +

o + + +
+ + + + + +

14 — Hidréxido de Sédio NaOH 5% 2|0

40 | -
60
80
100
120

o + + +
[eNeoNeoNeoNe
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ 4+ + + +

10% 200+
40
60
80
100
120

o + + +

o + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +

+ + + + + +
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SUBSTANCIA TRANSPORTADA RESISTENCIA QUIMICA DOS MATERIAIS

Tubulacdo e Outros Vedacdo
[«

Concentracao
Temperatura (°C)
1- CPVC

2- PE

3- PP

4- PVC

5- PVDF

6- UPVC

1- CR

2-CSM

3- EPDM

4- FPM-Vito
5- 1IR

6- NBR

7- PA
8- PSU
9- PTFE

Nome Formula

+
(@)

1

<
=S
)
S
o

S5

o
O + + +
O O + +
+ +
+ + + +
+ + + +
+ + + +

o
+ + + +
+ + + +

100
120

+ 4+ + + + +

30% 2010
400
60 | O
80
100
120

+ + + +
O O + +
O + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +

+ + + + + +

40% 20
40
60
80

100

120

+ + + + +
+

o + +
(@]

50% 200+
40 10|+
60 | O+
80
100
120

+ + 4+ 4+ o+
o + +

+
+ + 4+ + + o+

15 - Hipoclorito de Sédio NaClo 3% 20 | + 0 +|+[{0|0|0|+|0
40 | + 0 +

60 | O 0 +10]-1]0
80
100
120

+
o
o
+
o
+ +

[oNe]

15 - Hipoclorito de Sédio 5% 20 | + 0 +|+]0|0|0
40
60 | O 0 0/0/-/0/0
80
100
120

+
o
+
+
(@]
o
o

O O + +

o

Médulo Pagina
MPS MANUAL DE PROJETOS DE SANEAMENTO
10.1 13/15




e
SANEPAR
DIRETRIZES PARA ELABORACAO -

DE PROJETOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
GUIA DE RESISTENCIA QUIMICA DOS MATERIAIS

SUBSTANCIA TRANSPORTADA RESISTENCIA QUIMICA DOS MATERIAIS

Tubulacéo e Outros Vedacéo
=

Concentragcao
Temperatura (°Q)
1- CPVC

2- PE

3- PP

4- PVC

5- PVDF

6- UPVC
1-CR

2-CsSM

3- EPDM

4- FPM-Vito
5- 1IR

6- NBR

7- PA
3- PSU
o- PTFE

Nome Formula

\,
=3

o o BN
O O O o
+ +

O OO
+ +

+ +
[eNe]
[eNe]
[eNe]
OO + +
[eNe]

+

100
120

10% 20 | + 0] +1+]0
40
60 | O 0] 0|0
80
100
120

+
o
+
+
o
OO + +

13% 20|+/0|0|+|0|+
40 - -
60 | O 0 0
80
100
120

+
+
+

O O + +

16 - Ortopolifostato Consultar fabricante

17 - Policloreto de Aluminio Aln(OH)mClan-m 20 | + + +] o+ SN R
(PAC) 40
60
80
100
120

+ + + +

18 — Polimero de Acrilamida +

19 - Solugéo de Clorato de Sédio e

Perdxido de Hidrogénio Consular fabricarte
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e
SANEPAR
DIRETRIZES PARA ELABORACAO -

DE PROJETOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
GUIA DE RESISTENCIA QUIMICA DOS MATERIAIS

SUBSTANCIA TRANSPORTADA RESISTENCIA QUIMICA DOS MATERIAIS

o ¢ | Tubulagio e Outros Vedacdo
= g0 Lo s 2 w
G o |> olal> 2 Qn|= x ol
0 e dlwlal>S|I>ajxloja|aly 0|« D F
) 5 goo.o.o.o.noomu.zzo.o.o.
Nome Formula 0 Elalalo|t|lnlo alalolt/v o/ tlolo
20 - Sulfato de Aluminio AL(SO,), 10% |20 44 e
40 + |+ + +(+ |+ +
60 +/ 0|+ + + 0
80 + + 0 + 0
100 + + -
120 +
Saturado | 20 | + | +| + + |+ + +|+ +
0 |+ |+ + + |+ |+ |+ + | + +
60 |+ | + |+ ++/01|0 +10 +
80 | + + + 0 + +
100 + +
120 + +
20 - Sulfato de Aluminio Ferroso ALO, +Fe,0, Consultar fabricante

Referéncias

Para a elaboracdo das tabelas de substancias a serem transportadas, materiais
de tubulagdo, vedacgdo e outros e resisténcia quimica dos materiais, além dos
guias dos fabricantes, foram consultados os seguintes enderecos eletrénicos:

= http://www.cetesb.sp.gov.br/emergencia/produtos/ficha_completal.asp?con
sulta=CLORETO%20FERRICO

= http://www.faenquil.br/gsmt-
cipa/3normalizacao/mini_fis/mini_pdf/perxido_hidrogenio075.pdf

= http://www.panamericana.com.br/panamericana/uploads///fispgs/SC/FISPQ
%20-%20Panfloc%20AB346.pdf

= http://201.76.188.252/panamericana/uploads///PDFs/SC-
PORT/Sulfato%20de%20Aluminio%20lsento%20.pdf

= http://www.grcruzeiro.com.br/index.php?pag_id=122

= http://pdf.directindustry.com/pdf/cepex-ser/technical-catalog/30819-18280-

325.html
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